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1. Vorbeugende MalRnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend miinaierter, wirksamer Sauberlaufzonen erforderlaib
regelmafllig gereinigt oder ausgetauscht werden musfees vermeidet einen grof3en Teil des
Schmutzeintrages und verringert die mechanischasBeig des Bodens.

Stuhle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitermvisoungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuRbodenbelag adddsiher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl
bzw. Mobelgleiter (z.B. scratchnomore, www. httpuiiv.dr-schutz.com/scratchnomore), sowie weiche IStuh
/Mdbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 125293)dsengend zu empfehlen.

2. Bauschlussreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Ruckstadodd Verschmutzungen muss der neu verlegte
Bodenbelag vor der Benutzung einer Bauschlussgigiginterzogen werden.

Hierzu den empfohlenen Reiniger in der entsprechenderdinnung einsetzen. Bei geringen Bauver-
schmutzungen die Konzentration dem Verschmutzuags@ntsprechend verringern. Den Boden mit gut
ausgepressten Wischbeziigen im 2-stufigen Wischweria reinigen. AbschlieBend mit klarem Wasser
neutralisieren. Pfitzenbildung generell vermeiden.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger, 1:10

3. Unterhaltsreinigung

Beseitigung von Staub: Die Entfernung von losefliegendem Staub und Schmutz erfolgt durch Wisahén
nebelfeuchtem Wischmopp.

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den enbgfien Reiniger in entsprechender Verdinnung den
Boden je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigeisdWerfahren mit einem geeigneten, gut ausgepresst
Wischmopp (z.B. dem Profi Wischmopp) reinigen.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung:
1:200

Fur Wohnbereiche mit geringer Verschmutzung undyieatierung ist fir die schnelle und unkomplizierte
Reinigung von losem aufliegendem Staub und Feinathatas Spraymop-Wischgerat in Verbindung mit dem
gebrauchsfertigen Reiniger Spraymax eine sehrAjtgenative.
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4. Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und Kratern

Hartnackige Flecken und Gummiabsatzstriche, dietmot den Methoden der laufenden Reinigung unddefl
beseitigt werden kénnen, lassen sich mit dem enhgrfien Produkt in Vebindung mit einem Tuch oder &rat
freien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wiaasehwischen. Flecken méglichst umgehend entfernen
da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung Belag festsetzen und dann nur schwierig oder
unvollstandig beseitigt werden kdénnen.

Empfohlene Produkte:
-PU Reiniger, konzentriert

Zur Kratzerkaschierung verwenden Sie unser ScratdPlF Repairset: Den ScratchFix PU Repair Stift zum
Verfillen einzelner Kratzer. Das ScratchFix PU Refaray zur Sanierung feiner Oberflachenverkragem

5. Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erforderli
e zur Entfernung hartnackiger Verschmutzungen undkRéade, die sich mit den Methoden der
laufenden Reinigung nicht beseitigen lassen.
» vor einer Einpflege/Auffrischung des Bodenbelagé@semer Polymerdispersion.

Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdingnh auf den Boden aufsprihen und nach der
vorgegebenen Einwirkzeit unter Verwendung des ehipfen Hilfsmittels und Pads schrubben.
Pfutzenbildung vermeiden.

Empfohlener Reiniger:
-Grundreiniger R, unverdiinnt bis 1:5 mit Wasser

Einwirkzeit:
bis 5 Minuten, je nach Hartnéckigkeit der zu bégeitden Rickstande

Empfohlenes Pad:
Grines Pad

Empfohlenes Hilfsmittel:
Padmeister-System

Die Schmutzflotte mit gut ausgepressten Wischbeziager einem Wassersauger (z.B. einem Spriihsalger m
Hartbodenadapter) aufnehmen und den Belag untevéaretung von klarem, wenn mdglich, warmem Wasser
neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigungsinéste vollstdndig beseitigt sind (das Wischwasse
schaumt dann nicht mehr!). Pfutzenbildung und stdeeN&asse vermeiden. Anschlieend muss eine
Einpflege/Auffrischung erfolgen.

Hinweis: Soll der Belag im Anschluss nicht besctétlwerden, statt des griinen Pads eine Schrubblidet
weilles Pad verwenden.

6. Auffrischung des Oberflachenschutzes

Deuten sich nach langerer oder intensiver Nutzuagsthleil3erscheinungen in der Belagsoberflacherap;
fiehlt sich nach Durchfihrung einer sorgfaltigeru@reinigung die Auffrischung des Oberflachenscbsitnit
einem geeigneten Pflegemittel.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht Vollpflege (matt)vardinnt in Form eines gleichmé&Rigen dinnen Filmes
auftragen. Hierzu den Wischwiesel mit Einwischetdgepder einen fusselfreien Breitwischmopp verwenden
Fur erhdéhten Schutz einen zweiten Auftrag durcldiihwenn der Pflegefilm trocken und trittfest isach ca.

1 Stunde). Die Befilmungen tber Kreuz auftragenciNdem Trocknen der letzten Schicht tber Nachdast
Bodenbelag begehbar.
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Wenn der entstandene Pflegefilm im Laufe der Zeits¢hleif3erscheinungen aufweist bzw. abgenutatasi
dieser durch eine erneute Behandlung mit der zueorgesetzten Polymerdispersion (Vollpflege
matt/Bodenglanz) aufgefrischt werden. Hierzu ist Beden vorab mit PU Reiniger griindlich zu reinigerd
danach mit klarem Wasser nebelfeucht zur vollsgerdEntfernung aller Schmutz- und Reinigungsmétté
nachzuwischen und sorgfaltig abtrocknen zu lasBéhrt eine Auffrischung nicht mehr zum gewiinschten
Erscheinungsbild, wird eine Grundreinigung des Bwsderforderlich.

7. Wichtige Hinweise

Bei der klebstofffreien Verlegung im Clickverfahrest die Gefahr des Eindringens von Feuchtigkeiti@ém
Nahtbereichen aneinandergrenzender Belagselemattemit Sicherheit auszuschliel3en. Daher sind iRein
gungsmaflnahmen mit einem erhdhten Feuchtigkeitsaufien bzw. der Gefahr von Pflitzenbildung und
stehender Nasse zu vermeiden. Die Gefahr kannngerti werden, indem die Reinigungslosung mit einem
Druck-Pumpzerstauber o.a. gleichméaRig auf den Baalgigespriht und geeignete Reinigungsmaschinen
eingesetzt werden. Da die vor der Beschichtunghdwiftihrende Reinigung ein erhdhtes Feuchtigkeitsauf
kommen bedingt, ist das damit verbundene Gefahghotgntial im Vorfeld objektspezifisch zu
bericksichtigen.

Farbende Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfestiittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus
Gummi, Teppichunterlagen) kénnen zur irreversiblemfarbung der Oberflache fihren. Daher den Kontakt
mit diesen Produkten vermeiden.

Grundsatzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsanted Versiegelungen ratsam, Stuhlrollenbereiche mi
geeigneten Unterlagsmatten zu schitzen — im geisieenl wie im privaten Bereich.

Vor der Anwendung auf werkseitigen UV-Versiegelum@eerkseitige PU-Vergiitungen) muss die Oberflache
mit Grundreiniger R und grinem Pad grundlich voegegt werden. Vorprobe auf Netzung und Haftung des
Pflegefilms empfohlen. Beachten Sie die Empfehlardgr Belaghersteller.

Bitte beachten Sie auch die Produktinformationgdi&ter vorgenannten Produkte.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltetndit dem Belagshersteller abgestimmten allgemelifrapfehlungen
zur Werterhaltung des Belages unter Bertcksichggier bei Erstellung angegebenen objektspezifisétrdarderungen.
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegetamgian seinen Auftraggeber erflllt der Bodenldggir Neuverle-
gung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN &B.3Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reirggund Pflege
von elastischen Bodenbelagen oder interessieresi&ieflr eine Reinigungsanleitung flr andere Bhad#ige, wenden
Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Bgyratder besuchen Sie unsere website unter wwwiditacom .
Hier hilft man Ihnen gern weiter.

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung:

Tel. (05152) 9779-16 Erstelt?. 22
E-Mail technik@dr-schutz.com
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