TECHNISCHE DATEN

SELITprofessional 1,5mm

Verlegeunterlage zur schwimmenden Verlegung

SELIT

Enjoy your flooring

Mehrschichtparkett (EN 13489, schwimmend verlegbar) ja
Laminatbdden (EN 13329, 15468, 14978) ja
Bodenbelage MMFA Kat. ,Wood“ (EN 16511) ja
Bodenbelage MMFA Kat. ,Polymer” oder ,Mixed" (EN 16511, Nutzungsklasse < 32) ja
Bodenbelage Loose Lay (Nutzungsklasse < 32) nein
Artikelnummer 72636
Produkt SELITprofessional 1,5mm
Material, Farbe HFPS-Schaum + GripTec Verbundoberflache, blau/gold
Lieferform Faltplatte (10,2 m?)
Gesetzliche nationale Anforderungen DE: AbZ, FR: A+
Parameter Spezifikation |Toleranz Prifmethode
Dicke [mm] 15 +15% EN 16354
Lange [m] 8,50 -0% +5% EN 16354
Breite [m] 1,20 -1% +2,5% EN 16354
Brandverhalten (RTF) En n. a. EN 16354
Warmeformbestandigkeit [°C] <70 n. a. S WN
Reibungskoeffizient =0,8 n. a. ISO 8295
Wasseraufnahme [%] <1 n. a. EN 12087
Beschreibung Parameter Wert Einheit
Warmedurchlasswiderstand R ~ 0,04 m2K/W
Punktuelle Ausgleichsféhigkeit PC =210 mm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand SD =100 m
Dynamische Druckfestigkeit DL2s = 250.000 Zyklen
DL7s = 250.000
Druckfestigkeit CS =500 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit CcC =350 kPa
StoRfestigkeit RLB =500 mm
Trittschallminderung IS <20
|SLam < 16
|SHoF <16 dB
ISLvr <17
Gehschallemission RWS n. a. n. a.

Hinweis: Alle oben genannten Werte wurden unter Laborbedingungen und mittels definierten Laboraufbauten ermittelt und kdnnen im eingebauten Zustand bzw.
bei anderen Systembodenkomponenten von diesen Priifstandwerten abweichen. Fiir alle genannten Leistungsdaten sind aufgrund methodenbedingter Ungenau-

igkeiten Toleranzen mdglich.

Vorstehende Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnis und sollen ber unsere Produkte und deren Anwendungsméglichkeiten informieren.
Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Anderungen
vorbehalten, Rechtsverbindlichkeiten kdnnen aus diesen Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berlicksichtigen.

Stand: August 20, alle vorhergehenden Datenblatter verlieren hiermit ihre Gilltigkeit.
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Seite 1von 2

SelitstraBe 2 - 55234 Erbes-Budesheim - Germany - P +49 6731 9670-0 - F +49 6731 9670-570 - info@selit.com - www.selit.com



HINWEISE

Enjoy your flooring

EPLE MMFA MMFA
Unterlagsgruppe 1 Unterlagsgruppe 2

Beschreibung minimal erhoht minimal erhéht minimal erhoht
R - Warmedammung [m2K/W] 20,075 20,075 20,075
PC - Punktuelle Ausgleichsfahigkeit [mm] 20,5 20,5 20,5
SD- Wasserdampfdurchlassigkeit [m] 275 275 275
DL2s - Dynamische Beanspruchung [Zyklen] > 10.000 > 100.000 > 10.000 > 100.000 n. a.
DL7s - Dynamische Beanspruchung [Zyklen] n. a. n. a. >10.000 2> 100.000
CS - Druckbeanspruchung [kPa] 210 =60 210 260 =200 =400
CC - Dauerhafte Druckbeanspruchung [kPa] 22 =20 22 =20 210 235
RLB - StoRBbeanspruchung [mm] =500 = 1200 n. a. n. a.
I1SLam - Trittschallminderung [dB] 214 218 n. n.a.
ISHpr - Trittschallminderung [dB] n 214 218 n.a
ISLvt - Trittschallminderung [dB] n. a. n. a. 210 218
RWS - Gehschallemission [] n.a n.a. n. a

Erklarung:
R Warmedurchlasswiderstand (Thermal Resistance)
Unbeheizte Boden:
Je groRer der R-Wert der Verlegeunterlage bzw. der Rxs des Bodensystems ist, desto ausgepragter ist die Temperaturerhéhung und der
FuRkomfort.
Beheizte bzw. gekiihite Boden:
Ras errechnet sich aus der Summe der Ry — Werte der einzelnen verlegten Komponenten (z.B. Laminat + Verlegeunterlage + Feuchte-
schutzfolie) — siehe jeweilige Herstellerangaben
Je kleiner der Rys - Wert des Bodensystems bzw. der R-Wert der Verlegeunterlage ist, desto besser ist das Bodensystem fur die Verwen-
dung auf einem beheizten/gekihlten Unterboden geeignet.
SD Wasserdampfdurchlassigkeit (Sd-Wert)
Je groBer der SD-Wert ist, desto besser wird der Laminatful3boden vor Schaden durch aufsteigende Feuchte geschitzt. (Bei mineralischen
Untergriinden wie Estrich, Beton usw.)
Hinweis: Es muf3 sichergestellt sein, daf sich der Untergrund im Zustand der Gleichgewichtsfeuchte befindet sowie der CM-Wert unter 2,0%
(bei Zementestrich) bzw. unter 0,5% (bei Anhydrit-Estrich und Anhydrit-FlieRestrich) liegt.
PC Punktuelle Ausgleichsfahigkeit (Punctual Conformability)
Je groRRer der PC-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage punktuelle Unebenheiten ausgleichen. (Kérnchen im Estrich, Beton usw.)
DL Dynamische Beanspruchung (Dynamic Load)
Je groRer der DL-Wert ist, desto langer hélt die Verlegeunterlage den dynamischen Beanspruchungen stand. (Begehen, Stuhleriicken usw.)
CSs Druckbeanspruchung (Compressive Strength)
Je groRer der CS-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage das Verbindungssystem schitzen und Fugenbildung/-bruch entgegen-
wirken.
CcC Dauerhafte Druckbeanspruchung (Compressive Creep)
Je groRer der CC-Wert ist, desto schwerere Mébel kénnen dauerhaft auf den LaminatfuBboden gestellt werden.
RLB* StoRbeanspruchung (Resistance to Large Ball)
Je groRRer dieser Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage Schaden an der Laminatoberflache durch fallende Gegenstande mini-
mieren
IS* Trittschallminderung (Impact Sound)
Je groRer der IS-Wert ist, desto besser kann die Verlegeunterlage die Ubertragung des Trittschalls vermindern.
RWS* Gehschallemission (Radiated Walking Sound)

Prifmethode: In Entwicklung

* Systemprifung (Verlegeunterlage + Oberboden). Durch den Einfluss des Oberbodens kénnen andere Kombinationen von diesen Ergebnissen abwei-
chen.

Weitere Empfehlungen, Hinweise, Prifmethoden usw. siehe auch:

. .Technisches  Merkblatt -  Unterlagsmaterialien  unter  LaminatfuBbodenelementen -  Prifnormen und  Kennzahlen®
(Bezugsmadglichkeit: http://www.eplf.com)
. ,TM 1 - Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen FuRbodenbelagen (MMF) — Prifnormen und Leistungsindikatoren®

(Bezugsmadglichkeit: http://www.mmfa.eu)
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